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Ing. Teresa Armas Franco Muestra w wi wp P y qu | Penetome| Su.tor. Granulometria
Profundidad | Cambio de Descripcion de Material SUCS || AASTHO | % % % L G | o | mme [ Tme T/me g wa | #i0 | #a0 | #200] N Neo CONTENIDO DE HUMEDAD %SPT
- estrato # Profundidad % % % % % 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280
Arena fina arcillosa café verdosa oscura, sueltal °
Relleno 050 | con aravas tamaiio maxime 3/4" 1 0,05-0,50 sc | A7-6 | 153 @ 24 17 100 | 86 75 57 40 7 5
Arcilla limosa gris verdosa mezclado con material os
1 . ) 2 0,50-1,00 cL | AT6 | 397 49 26 23 06 100 | 90 8 75 64 9 7
de relleno y pintas de oxidacion. Consistencia .
150 | medio firme y plasticidad media.
15
Arcilla gris verdosa oscura con capitas de arena
2 ) 3 155200 | CH | A7-5 | 584 77 34 43 06 100 | 100 | 99 %6 94 3 2
muy fina y pintas de oxidacién. Consistencia B
250 |muy blanda y alta plasticidad
, 25
3 4 255-300 | CH | A7 | 1126 | 111 43 67 10 1415 | 390 | 172 | 106 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 S N
as
4 5 355400 | CH | AT75 | 737 77 35 42 09 1,559 100 | 100 | 100 | 100 | 99 2 2
B
as
5 Arcilla gris verdosa oscura con lentes de arena 6 4,55-5,00 CH | A75 | 1006 | 100 2 s 10 1466 | 492 | 191 | 100 | 100 | 99 99 99 97
muy fina. Consistencia de blanda a muy blanda y s
alta plasticidad.
ss \
6 6
7 605-650 | CH | A75 | 1214 | 124 40 85 10 1391 100 | 100 | 100 | 99 99 2 2 o5
7 7
7,50 s
8 8 755-800 | CH | A75 | 710 76 35 41 09 1574 | 540 | 281 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 s
" . . 85
Arcilla gris verdosa oscura con capitas de arena
9 muy fina y algo de materia organica, s
Consistencia de blanda a muy blanda y alta
plasticidad, 9 905-950 | CH | A75 | 974 104 32 71 09 100 | 99 98 £ %0 2 2 || o8
10 § ™
HEY
H ™N
0,50 H ™
10, £105
™N
1 10 10,55-11,00 | PT AT | 2654 | 264 164 | 100 10 100 | 100 | 85 40 18 8 8 u
//
Turba gris oscura 1s
//
12 12,00 12
‘Arcilla limosa verde azualada con estratos de arena
12,50 | muy fina. Consistencia dura y plasticidad media. 1 12051250 | CL | A76 | 292 47 23 24 03 100 | 93 89 84 70 | 110 | 105 || s Sua|
100/9 T T
13 Suelo residual verde azulado en una matriz| 12 12,55-13,00 184 31 19 11 100 97 92 81 51 fem »
arcillo limo arenosa.
13,50 135
1360 | Suelo residual cafe verdosa oscura en una matriz 10075 u
14 - 13 13,55-13,60 128 20 16 3 100 | 78 73 63 29 |em
arena arcillosa con fragmentos de roca.
145
15
15
10073 155
14 15,40-15,43 cm
Fragmentos de roca en una matriz arcillo limo o
16 arenosa café verdosa
165
129/15 1
17 15 16,85-17,00 109 33 19 14 63 M 38 33 21 |em
s \
18
18 18,35
148/15 185
16 18,35-18,50 189 39 19 21 100 | 92 88 68 36 |em
19
19 Suelo residual café verdosa en una matriz arena
arcillosa con algo de fragmentos de roca. 195
19,85
139/15 2
20 20,00 17 19,85-20,00 204 31 19 1 100 | 99 95 67 36 |em
205
FIN DE PERFORACION o Limite Lguido — amedsd
® Limite Plastico —_
21 ser




